泥浆护壁桩砼浇筑过程的控制

砼浇筑方法及质量控制要求：

本工程为泥桨护壁成孔管注桩基础，根据施工工艺流程，在测定桩位、埋设护筒、制备泥浆、成孔、清孔、下钢筋笼后，为水下浇筑砼做好准备。因此，在整桩浇筑砼时，对砼的浇筑方法及质量管理应严格控制。

施工时对水泥、砂、石子、进行检查，现场测定其含水率，依据配合比报告，合理调整施工配合比，严格控制水灰比，过磅计量准确。水下浇筑砼的塌落度一般在160-200之间，为了不影响整桩质量，所以泥浆护壁成孔管注桩浇砼，拌制砼时对塌落度，砼合宜性要求比较严格，要进行现场测定塌落度，否则，砼塑性较大会造成笼筒堵塞延误时间，使前浇砼初凝而导致砼不能上返，造成质量问题。另外，浇砼时，应连续浇筑，严禁中途间歇时间过长，导致断桩、缩颈、夹层等桩身质量问题。

砼浇筑完毕后，应及时清除桩头夹泥砼至净砼层，使其表面平整，然后用塑料膜覆盖养护。

